
รายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

เลขที่ มอก.:  2752 เล่ม 1-2567 

ชื่อ มอก.: วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 1 วิธีทดสอบการหดตัวแห้งของแท่งมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ 
ไฮดรอลิก 

TIS NAME: STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 1 TEST METHOD FOR 
DRYING SHRINKAGE OF MORTAR CONTAINING HYDRAULIC CEMENT 

ประเภทมาตรฐาน:  มอก. มาตรฐานท่ัวไป 

วันที่บังคับใช้: 8 กันยายน 2567 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 

ฉบับที่ ประกาศและงานท่ัวไป  เล่ม 141  ตอนพิเศษ 245 ง  หน้า 72 

วันที่  7 กันยายน 2567 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม: 

ฉบับที่  -  วันที่ 28 มิถุนายน 2567 
 

บทคัดย่อ ภาษาไทย: ก าหนดวิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวแบบแห้งของมอร์ตาร์ท่ีมี
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและทรายมาตรฐานชนิด graded sand 

Abstract:  
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